
PSMV Angers – Etude stratigraphique n° 01 

PSMV ANGERS - Etude colorimétrique – Fiche d’analyse stratigraphique 

N°01 PORTE SIMPLE VANTAIL –  XVIe siècle 

1, rue du parvis Saint-Maurice 
Maison Canoniale « Saint-Michel » 

Description générale :  
Porte bois à battant unique constitué de 6 panneaux à 
platebandes. 
Mouluration à chanfreins arrêtés et quart de rond.  Présence d’un 
judas et heurtoir en fer forgé. 
Fermeture par clenche en fer forgé 
Organe de rotation à gonds simple scellés dans maçonnerie et 
penture plate au revers du vantail 

Datation :  

Vantail courant correspondant aux modèles de porte du 
XVIe siècle/début XVIIe 

Ref fiche immeuble : C07 101 
Maison canoniale très stratifiée dont l’origine remonte au XIIIe siècle et 
qui présente de grandes campagnes de remaniements aux XVe, XVIe, 
XVIIIe et XIXe siècle. La porte étudiée apparait être un réemploi du XVIe 
siècle dans une baie du XVIIIe s. comme l’atteste l’imposte vitrée à petits 
bois. 

Situation : Porte d’entrée de la partie basse de la maison en rez-de-
chaussée de la façade sud. 

La couche picturale la plus ancienne n’a pas été retrouvée sur la porte qui présente la même stratigraphie que l’imposte (plus récente). Absence possible de peinture d’origine, 
au vu la datation( simple huile neutre sans teinte probable.) 
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                                                                                                                      Localisation des différents sondages 
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Stratigraphie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – teinte actuelle : Beige 

 

 

 

2 – Gris (plus soutenu) 

 

3 – Beige clair 

 

 

 

4 – Rouge  

 

5 – Rouge brun 

 

6 – Gris bleu 

 

7 – Support : bois 
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La stratigraphie des petits bois de 

l’imposte est identique à celle de 

la porte  
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Les couches rouge et grises les plus anciennes sont très lacunaires 

La couche picturale la plus ancienne ( gris 

bleu ) est à l’état de trace  
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Stratigraphie avec la charte de couleurs 
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N°02 FENÊTRES A LA FRANCAISE A PETITS BOIS  –  Fin XVIIIe siècle/début XXe siècle 

 

1, rue du parvis Saint-Maurice 
Maison Canoniale « Saint-Michel » 

Description générale :  
Bâti dormant divisé par un traverse d’imposte pourvu d’une pièce 
d’appui en quart de rond. Traverse d’imposte et pièce d’appui à 
gorge percée pour évacuer eau. Montants de rive à contre-noix. 
Les vantaux vitrés bas et hauts sont de conception similaire : 
partie basse en talon, battants de rives à noix. Battants du milieu 
fermés par un système à mouton et gueule-de-loup. Les petits 
bois moulurés sont assemblés en pointe de diamant. La rotation 
des ouvrants est assurées par des paumelles contemporaines 
La fermeture des vantaux est assurée par une espagnolette et 
targette 
 

Ref fiche immeuble : C07 101 
Maison canoniale très stratifiée dont l’origine remonte au XIIIe siècle et 
qui présente de grandes campagnes de remaniements aux XVe, XVIe, 
XVIIIe et XIXe siècle. Les baies et les croisées étudiés semblent 
contemporains de nombreux aménagement intérieurs de la fin du XVIIIe. 
Elles semblent avoir été remaniée à l’entre-deux-guerres 

Situation : Châssis de la chambre, en rez-de-chaussée de la façade sud, 
partie droite. 

 
Teinte rouge-brun similaire aux contrevents du milieu du XXe siècle qui correspond probablement à une campagne de mise en peinture exécutée à cette époque. Aucune trace 
de teinte antérieure, un décapage a donc été vraisemblblement été éxécuté à l’occasion de ces remaniements. 
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Stratigraphie 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – Support : bois 

 

 

 

 

5 – Rouge brun 

 

 

 

 

 

 

4 – Rouge  

 

 

 

 

3 – blanc (préparation) 

 

 

2 – beige (plus soutenu) 

 

 

1 – teinte actuelle : Beige 
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Montant 

Petit bois 

Volet métallique 

Nous constatons la même stratigraphie 

sur la fenêtre et les volets métalliques 
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                  Stratigraphie avec la charte de couleurs 
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N°03  

 Maison – 23 rue du Canal 
Hôtel de Crespy  

Datation :  
En imposte, la traverse et le meneau constituent les vestiges 
d’une croisée en bois du XVIIe siècle 
 

Ref fiche immeuble : B34 079 
Un des principaux hôtels particuliers d'Angers pour la période classique. 
il est fortement remanié vers 1714, de cette période datent en l'essentiel 
des façades du logis et le portail étudié parfaitement représentatif de la 
période régence 

Situation : 
Porte-fenêtre sur cour 

 
Première couche détectée : teinte brun-rouge sur un enduit/mastic de préparation supposé gris. Compte tenu du faible nombre de couches et de l’absence d’éléments de 
comparaison avec d’autres menuiseries en place ou d’ éléments postérieurs (petits bois restaurés et vantail non sondé) . La teinte d’origine rouge-brun n’est pas attestée 
avec certitude comme teint d’origine. 
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Stratigraphie 

 

 

 

  

Localisation du sondage 

1 – teinte actuelle : blanc 

 

2 – beige rosé 

 

3 – enduit gras (épais) 

 

4 – vert 

 

 

5 – Brun rouge forte épaisseur 

 

 

6 – enduit gris 

 

 

7 – bois 
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Stratigraphie avec la charte de couleurs 
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N°04 PORTE-FENÊTRE –  Fin XVIIIe s./Debut XIXe s. 

 

Museum d’histoire naturelle - 41, place Imbach 
Ancien hôtel de ville 

Description générale :  
Bâti dormant divisé par un traverse d’imposte.  
Les vantaux vitrés et l’imposte fixe sont de conception similaire, 
les petits bois sont assemblés en pointe de diamant. 
La fermeture des vantaux est assurée par une espagnolette . 
Description à compléter 
 
Datation : 
Modèle correspondant à la fin du XVIIIe s voir 1er quart du XIXe 
(1826 ?) 

Ref fiche immeuble : B39 014 
Aile orientale de l'Hôtel de ville bâtie en 1527-31, s'appuyant sur 
l'enceinte de ville et conservant des vestiges de l'ancien Palais Comtal du 
XIIIe. L’édifice est majoritairement repris dans les années 1826 avec 
l’aménagement de l’escalier dans la cage d’escalier où se situe le châssis 
étudié. 

Situation : Cage d’escalier Nord. Façade sur Boulevard Carnot 

 

 Teinte d’origine probable: gris-bleu soutenu 
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Stratigraphie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – teinte actuelle : Beige clair rosé 

 

 

2 – Gris soutenu 

 

3 – Gris bleu clair 

 

 

4 – Blanc cassé  

 

 

 

 

 

 

 

 

5 – Gris bleu soutenu  

(couche relativement épaisse) 

 

 

6 – Support : bois 
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Stratigraphie avec la charte de couleurs 
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PSMV ANGERS - Etude colorimétrique – Fiche d’analyse stratigraphique  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°05 FENETRE A GRANDS JOURS + VOLETS MÉTALLIQUES A VENTELLES - 1936 

 

4b, rue Hanneloup Description générale :  
Fenêtre ouvrantes à la française en deux vantaux vitrés égaux 
divisés en 2 grands carreaux. 
Profils en bois relativement fins avec élégies intérieures.  
Organe de fermeture : crémone à poignée hexagonale chromée 
 
Contrevents en acier à ventelles, brisés et repliables dans 
l’embrasure   
 
Datation : Fenêtre, porte et volets d’origine (1936) d’après source 
documentaire 
 

Ref fiche immeuble : F11 271 
Maison de ville d'entre-deux-guerres formant un ensemble homogène 
avec les n°6 et n°8. Bel exemple de demeure aux influences modernes 
mais empreint d'un classicisme en façade. En bon état de conservation 
général, l’édifice présente de nombreuses fenêtres d’origine, ainsi que la 
porte d’entrée et les volets métalliques 

Situation : Ensemble des fenêtre et volets extérieurs  

 Teinte d’origine identifiée des fenêtres sur rue : Beige jaune.  Teinte d’origine identifiée des volets sur rue : Beige/ton mastic 
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Stratigraphie 

 

 

 

  

Localisation des sondages 

1 – beige actuel 

 

2 – beige jaune 

 

3 – gris  

 

4 – beige 

 

 

5 – couche d’impression 

 

 

6 – bois 
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Stratigraphie avec la charte de couleurs 
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Stratigraphie 

 

 

 

  

Localisation du sondage 

1 – jaune 

 

2 – beige 

 

3 – orange minium 

 

4 –mur ciment 



PSMV Angers – Etude stratigraphique n° 05        

 

Stratigraphie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation du sondage 

1 – beige actuel 

 

2 – gris foncé 

 

3 – beige soutenu 

 

4 – orange minium 

 

 

5 – ton mastic 

 

 

6 – rouge 

 

 

7 – fer 
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Stratigraphie 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Localisation du sondage 
1 – beige actuel 

 

2 – beige jaune 

 

3 – gris  

 

4 – beige 

 

 

5 – couche d’impression 

 

 

6 – bois 
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N°06 ENDUIT TYROLIEN  - 1936 

q  

4b, rue Hanneloup Datation : Enduit d’origine (1936) 
 

Ref fiche immeuble : F11 271 
Maison de ville d'entre-deux-guerres formant un ensemble homogène 
avec les n°6 et n°8. Bel exemple de demeure aux influences modernes 
mais empreint d'un classicisme en façade. En bon état de conservation 
général, l’édifice présente en façade sur jardin un enduit ciment tyrolien 
passablement encrassé. 

Situation : Façade postérieure 

 
Façade sur jardin : 1er couche: Dégrossi beige-sable, assez friable. Finition, enduit tyrolien, teinte ciment- gris clair. Embrasures : blanc 
Façade sur rue : Parement moellons avec un badigeon blanc partiel, Embrasure de teinte beige-rosée. Par endroits la présence d’une teinte minium reste inexpliquée. 
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Stratigraphie 

 

 

 

  

Localisation du sondage 

1 – enduit gris tyrolien 

 

2 – enduit beige sable 
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Stratigraphie 

 

 

 

  

Localisation du sondage 
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Stratigraphie 

 

 

 

  

Localisation du sondage 
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Stratigraphie 

 

 

 

  

Localisation du sondage 

1 – gris  

 

2 – blanc 

 

3 – mur ciment 
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Stratigraphie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Localisation du sondage 
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Stratigraphie 

 

 

 

  

Localisation du sondage 

1 – jaune  

 

2 – beige rosé 
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Stratigraphie avec la charte de couleurs 
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Stratigraphie 

 

  

Localisation du sondage 

1 – badigeon blanc 
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N°7 BALCON –  1872 

 1, rue d’Alsace – Immeuble de rapport Description générale :  
Balcon en fonte ouvragée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datation : D’origine, années 1872 

Ref fiche immeuble : A11 085 
Grand immeuble de rapport construit en 1872 lors de la reprise de la 
place du Ralliement et la percée de la rue d'Alsace. La modénature 
conservée de l'ancienne devanture commerciale sur le rez-de-chaussée 
et l'entresol participe d'autant plus à la séquence urbaine de ce quartier 
d'une très belle cohérence, représentatif du "Angers Haussmannien".  

 

Situation : Balcon, 2e étage 

 Teinte d’origine probable : gris-bleu 
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Stratigraphie 

 

 

 

  

Localisation du sondage 
1 – vert foncé actuel 

 

2 – vert plus clair 

 

3 – gris bleu foncé 

 

4 – minium (épais)  

 

 

5 – gris bleu 

 

 

6 – minium 

 

 

7 – fer 
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Stratigraphie avec la charte de couleurs 
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N°08 Portail –  1e quart XVIIIe siècle 

 

Maison – 22 rue du Canal 
Hôtel de Crespy (aile sur rue) 

Description générale :  
Haute porte cochère en bois composé de : 
-Une impose fixe en plein cintre 
-Deux vantaux dont le vantail gauche à porte guichet. 
Décors de panneaux à grands cadres à plate bande,  moulures 
épaisses sans contre-dépouille. Partie basse à feuille de parquet. 
La traverse dormante est particulièrement saillante. 
Le meneau est sculpté et ouvragé avec, en partie haute, un 
masque inscrit dans une volute galbée en doucine et sur la partie 
courante un décor feuillagé 
 
Datation : Autour de 1714, style Louis XIV tardif/Régence 

 Ref fiche immeuble : B34 079 
Un des principaux hôtels particuliers d'Angers pour la période classique. 
il est fortement remanié vers 1714, de cette période datent en l'essentiel 
des façades du logis et le portail étudié parfaitement représentatif de la 
période régence 

Situation : Façade sur rue   

 

 

La porte a été restaurée et probablement décapée, exception des ornements centraux. Sans pouvoir attester d’une teinte d’origine, une couche relativement ancienne est 
retrouvée, de teinte bleu foncée pouvant être cohérente avec la datation du portail. 
Les ferrures ont probablement été décapées et la stratigraphie n’est pas exploitable 
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Stratigraphie 

 

 

 

  

Localisation du sondage 

1 – teinte actuelle : bleu 

 

2 – bleu Vert très sombre 

 

3 – bleu très parcellaire 

 

4 - Mastic 
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Stratigraphie avec la charte de couleurs 
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N°09 PORTE-FENÊTRE –  1760 

 

Hôtel de la Boulaye, puis d'Olonne - 72, rue Bressigny 
Ecole des Beaux-Arts 

Description générale :  
Bâti dormant divisé par un traverse d’imposte.  
Les vantaux vitrés et l’imposte fixe sont de conception similaire, 
exepté les profils chantournés des parties hautes des vantaux. Les 
petits bois sont assemblés en pointe de diamant. 
La fermeture des vantaux est assurée par une espagnolette 
 
Datation : D’origine, années 1760 

Ref fiche immeuble : F17 058 
Hôtel particulier de l'Ancien Régime implanté entre cour et jardin, avec 
une composition de façade d'origine qui évoque les prémices de 
l'architecture néo-classique. Bâti vers 1760, il a connu des remaniements 
dans le milieu du XIXe et une restauration vers 1960.  
Quelques fenêtres d’origine sont encore en place. 

Situation : Porte-Fenêtre : Cage d’escalier Nord. Façade sur Cour, 1er 
étage. Autres châssis d’origine au 1er étage sur cour, travées de droite 

 
Teinte d’origine probable : gris-bleu légèrement moins soutenu et saturé que la couleur identifiée sur l’imposte de la porte d’entrée.  La même Teinte gris-bleu a été 
retrouvée sur une fenêtre du RDC (2e travée). 
Les greffes réalisées sur le châssis sont contemporains d’une mise en peinture gris-vert.) 
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Stratigraphie 

 

 

 

  

Localisation du sondage 

1 – gris actuel 

 

2 – vert (glacis) 

 

3 – gris soutenu 

 

4 – gris vert 

 

Restauration : Greffes  

 

5 – gris bleu 

 

 

6 – impression bleuté 

 

 

7 – enduit blanc 

 

8 – impression bleuté 

9 – bois 
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Stratigraphie avec la charte de couleurs 
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Stratigraphie 

 

 

 

  

Localisation du sondage 

1 – gris actuel 

 

2 – vert (glacis) 

 

3 – gris soutenu 

 

4 – gris vert 

 

Restauration : Greffes  

 

5 – gris bleu 

 

 

6 – impression bleuté 

 

 

7 – enduit blanc 

 

8 – impression bleuté 
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Stratigraphie avec la charte de couleurs 
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Stratigraphie 

 

 

 

 

  

Localisation du sondage 

1 – gris actuel 

 

2 – vert (glacis) 

 

3 – gris soutenu 

 

4 – gris vert 

 

Restauration : Greffes  

 

5 – gris bleu 

 

 

6 – impression bleuté 

 

 

7 – enduit blanc 

 

8 – impression bleuté 
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Stratigraphie avec la charte de couleurs 
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Stratigraphie 

 

 

 

  

Localisation du sondage 
1 – gris actuel 

 

2 – vert (glacis) 

 

3 – gris soutenu 

 

4 – gris vert 

 

Restauration : Greffes  

 

5 – gris bleu 

 

 

6 – impression bleuté 

 

 

7 – enduit blanc 

 

8 – impression bleuté 
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N°10 PORTE (vantaux et imposte) –  1760 

 

Hôtel de la Boulaye, puis d'Olonne - 72, rue Bressigny 
Ecole des Beaux-Arts 

Datation : Imposte d’origine, Vantaux probablement postérieurs 
ou réemployés 

Ref fiche immeuble : F17 058 
Hôtel particulier de l'Ancien Régime implanté entre cour et jardin, avec 
une composition de façade d'origine qui évoque les prémices de 
l'architecture néo-classique. Bâti vers 1760, il a connu des remaniements 
dans le milieu du XIXe et une restauration vers 1960.  

 

Situation : Cage d’escalier Nord. Façade sur Cour, RDC, travée axiale. 

 
Teinte ancienne probablement d’origine présente sur l’imposte : bleu-gris plus saturé en couleur que les fenêtres de la même époque. 
La stratigraphie confirme la postériorité des vantaux. 
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Stratigraphie 

 

 

 

  

Localisation du sondage 

1 – gris actuel (blanchi) 

 

2 – vert (glacis) 

 

3 – gris bleu 

 

4 – enduit blanc 

 

 

5 – bois 
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Stratigraphie avec la charte de couleurs 
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Stratigraphie 

 

 

 

  

Localisation du sondage 

1 – gris actuel 

 

2 – vert (glacis) 

 

3 – gris soutenu 

 

4 – gris vert 

 

 

5 – gris bleu 

 

 

6 – vert  

 

 

7 – bleu 

 

 

8 – enduit blanc 

 

 

9 – bois 
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Stratigraphie avec la charte de couleurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PSMV Angers – Etude stratigraphique n° 10        

 

 

 

  



PSMV Angers – Etude stratigraphique n° 10        

 

 

 

 

 

  

Localisation du sondage 
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N°11 FENÊTRE et CONTREVENTS –  1872 

 1, rue d’Alsace – Immeuble de rapport Description générale :  
Vantaux bois à grands jours.  
 
Datation : probablement d’origine, années 1872 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ref fiche immeuble : A11 085 
Grand immeuble de rapport construit en 1872 lors de la reprise de la 
place du Ralliement et la percée de la rue d'Alsace. La modénature 
conservée de l'ancienne devanture commerciale sur le rez-de-chaussée 
et l'entresol participe d'autant plus à la séquence urbaine de ce quartier 
d'une très belle cohérence, représentatif du "Angers Haussmannien". Les 
châssis de fenêtre à grands jours sont encore en place. 

Situation : Fenêtre + Persiennes brisées 2e étage 

 Teinte d’origine très probable: gris-soutenu/foncé terre d’ombre soutenu. 
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Stratigraphie 

 

 

 

  

Localisation du sondage 

1 – blanc actuel 

 

2 – beige clair 

 

3 – 3 couches : 

teinte rosé 

teinte rosé plus claire 

préparation jaune 

 

4 – gris vert 

 

 

5 – 2 couches : 

gris foncé terre d’ombre 

préparation ton mastic 

 

6 –bois  
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Stratigraphie avec la charte de couleurs 
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PSMV ANGERS - Etude colorimétrique – Fiche d’analyse stratigraphique  

  

 

  

N°12 PORTE (vantail) –  fin XVIIIe/Début XIXe 

 

46, rue Pocquet de Livonnière 
 

Description générale :  
Porte à simple vantail bois à panneaux verticaux à platebandes 
Imposte ajourée en ferronerie (XXe). 
 
Datation : 2e moitié XVIIIe / 1e moitié XIXe, donc possiblement 
d’origine  

Ref fiche immeuble : B40 123 
Belle maison du 4e quart du XVIIIe siècle, dont la façade sur rue (garde-
corps en particulier) porte les prémices du Néoclassicisme. 

 

Situation : Entrée sur rue 

 
Teinte d’origine probable gris-bleu : une couche de peinture a été retrouvée partiellement mais cohérente avec les garde-corps également gris bleu. 
On note que la teinte rouge-brun est contemporaine de la grille d’imposte, est également présente sur le vantail, elle a probablement été réalisée au début du XXe siècle. 
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Stratigraphie 

 

 

 

  

Localisation du sondage 
1 – vert foncé actuel 

 

2 – préparation beige 

 

3 – vert clair 

 

4 – rouge bordeaux 

 

 

5 – préparation blanche 

 

 

6 – brun 

 

 

7 – préparation ton mastic épaisse 

 

 

8 – gris bleu parcellaire 

 

 

9 – bois 
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Stratigraphie avec la charte de couleurs 
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PSMV ANGERS - Etude colorimétrique – Fiche d’analyse stratigraphique  

  

 

  

N°13 Ferronneries de balcon  –  années 1770-1780 

 

46, rue Pocquet de Livonnière 
 

Description générale :  
Garde-corps principal composé de : 
-un panneau central en saillie ornée d’un motif à symétrie axiale 
autour du monograme (JB ?):  volutes enrichie de feuilles en métal 
repoussé, et grecques affrontés en partie basse 
- de panneaux latéraux à frise d’arcades hautes et basses formant 
un entrelacs avec des cercles situés à mi-hauteur 
Garde-corps secondaires à grands panneaux à barreaudage 
simples encadré de frises de cercles cantonnés de billes et de 
pilastres à grecques et volutes. 
 
Datation : Style neo-classique - Louis XVIe précoce 

Ref fiche immeuble : B40 123 
Belle maison du 4e quart du XVIIIe siècle, dont la façade sur rue (garde-
corps en particulier) porte les prémices du Néoclassicisme. Les 
ferronneries sont très bien conservées avec un remarquable escalier à 
rampe et des balcons en fer forgé.  

Situation : Façade sur rue (2) fa 

 Sous un important nombre de couches de peintures, la teinte gris-bleu a été retrouvée de manière lacunaire mais bien identifiée et constitue la teinte d’origine probable. 
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Stratigraphie 

 

 

 

  

Localisation du sondage 
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Stratigraphie avec la charte de couleurs 
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PSMV ANGERS - Etude colorimétrique – Fiche d’analyse stratigraphique  

  
N°14 Ferronneries de balcon  –  3equart XVIIIe s. 

 

9 rue de la Harpe Description générale :  
Garde-corps gauche possiblement remanié est composé de : 
- un panneau central à motif de large de palmette centrale et 
volutes 
- de panneaux latéraux à volutes hautes et basses affrontées 
Garde-corps droit composé de : 
-un grand panneau à symétrie axiale de volutes organisée autour 
d’un pistil à graines 
-de panneaux latéraux à volutes affrontées hautes et basse et 
pistil à graines 
Assemblages mi-fer ; billes ; lien à cordon ; rivets 
 
Datation : Style Louis XV 

Ref fiche immeuble : D24 153 
Bâtiments conventuels issus d'un vaste manoir du XIIe siècle (grand 
corps de logis)  remanié au XVe siècle, il revêt aujourd'hui l' apparence 
d'un hôtel classique (1646). Il a été odifié dans la seconde moitié du 
XVIIIe siècle, avec notamment la création de deux balcons aux 
ferronneries de style Louis XV. Cette façade a été restaurée en 1996, à 
cette occasion, les balcons ont été repeints. (teinte sombre auparavant) 

Situation : Façade sur jardin (2) 

 
 

La stratigraphie des deux balcons confirme une mise en œuvre postérieure du balcon de gauche à large motif de palmette (si l’on écarte l’hypothèse d’un décapage sur ce 
balcon). Sa mise en œuvre coïncide avec une mise en peinture vert foncé pour les deux balcons qui feront l’objet des mêmes campagnes de mise en peinture par la suite.  
Le balcon en partie droite de la façade semble ainsi plus ancien, et présente une teinte gris clair en 1ere couche , possiblement d’origine. 
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Stratigraphie 

 

 

 

  

Localisation du sondage 

1 – gris actuel 

 

2 – 2 couches  

vert foncé  

vert plus clair 

 

3 – gris bleu 

 

4 – vert foncé 

 

 

5 – minium parcellaire 

 

 

6 – gris clair 

 

 

7 – préparation blanc  

 

 

8 – minium 

 

 

9 – fer 
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Stratigraphie avec la charte de couleurs 
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Stratigraphie 

 

 

 

  

Localisation du sondage 

1 – gris actuel 

 

2 – 2 couches  

vert foncé  

vert plus clair 

 

3 – gris bleu 

 

4 – vert foncé 

 

 

5 – minium parcellaire 

 

 

6 – fer 
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PSMV ANGERS - Etude colorimétrique – Fiche d’analyse stratigraphique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°15 FENÊTRES A LA FRANCAISE A PETITS BOIS  –  2e moitié XVIIIe siècle 

 

55, rue Lionnaise Description générale :  
Battants du milieu fermés par un système à mouton et gueule-de-
loup. Les petits bois sont assemblés en pointe de diamant.  
La rotation des ouvrants est assurées par des fiches à 3 nœuds  
La fermeture des vantaux est assurée par une espagnolette 
 
Datation :  
2e moitié XVIIIe/ Début XIXe 

Ref fiche immeuble : D17 155 
Petit maison de ville du XVIe siècle implanté sur une parcelle en lanière 
de la rue Lionnaise. L’édifice présente un corps en second rang bâti 
probablement au XVIIIe siècle qui présente des châssis d’origine en bon 
état de conservation. 

Situation : Non vu depuis l’espace public. Façade sur passage latéral 

 

 
L’analyse des feuillures des dormants permet de retrouver une teinte gris soutenu probablement d’origine que l’on retouve également sur la fenêtre voisine à l’état de traces 
très lacunaires. Les vantaux ont été décapés et ne présentent pas le même nombre de couches, ils ne sont pas exploitables. 
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Stratigraphie 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – teinte actuelle : Blanc 

 

 

2 – Blanc cassé 

 

 

 

 

 

3 – Gris bleu clair 

 

 

 

4 – Gris vert  

 

 

 

 

 

 

 

 

5 – Gris soutenu  

6 – Support : bois 



PSMV Angers – Etude stratigraphique n° 15       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 – teinte actuelle : Blanc 

 

 

2 – Blanc cassé 

 

 

 

3 – Gris bleu clair 

 

 

6 – Support : bois 
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Observation :  fenêtre donnant sur l’escalier intérieur 
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L’accessibilité de cette fenêtre étant plus compliqué, la dernière 

intervention de mise en peinture n’a pas eu lieu, 

L’état des couches picturales, des mastics et des bois sont en 

mauvais état 

1 – teinte actuelle : Blanc cassé 

 

 

 

2 – Gris bleu clair 

 

 

 

 

 

 

 

3 – Gris soutenu  

(très parcellaire) 

 

4 – Support : bois 



PSMV Angers – Etude stratigraphique n° 15       

 

 

 

 

Stratigraphie avec la charte de couleurs 
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N°16 GARDE-CORPS  –  Debut XIXe siècle 

 

55, rue Lionnaise Description générale :  
Garde-corps de balcon en fer forgé. 
Motif décoratif de lancettes entrecroisées 
 
Datation : 1er quart du XIXe siècle. 

Ref fiche immeuble : D17 155 
Petit maison de ville du XVIe siècle implantée sur une parcelle en lanière 
de la rue Lionnaise. Le logis sur rue semble avoir été sensiblement 
remanié dans le début du XIXe siècle avec notamment la création d’un 
balcon à garde-corps caractéristique de cette époque 

Situation : Façade sur rue, Balcon du 1er étage 

 

 
Un nombre de couches différent est constaté entre les barreaux et les fers plats indiquant un décapage partiel du garde-corps. Sur les fers plats, mieux  conservés, la première 
teinte retrouvée est un vert, il pourrait s’agit de la teinte d’origine du garde-corps. 
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1 – teinte actuelle : Noir 

 

 

2 – Gris  

 

3 – Noir 

 

 

4 – Blanc cassé  

 

5 – Vert soutenu 

 

6 – Vert d’eau 

 

7 – Ton mastic 

8 – Rouge orangé minium 

9 – Noir (forte épaisseur) 

 

 

 

 

 

10– Vert 

 

11 – Support : fer 

Remarque : Sur les barreaux 

verticaux nous constatons les 

mêmes couches jusqu’à la 

couche de minium  
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N°17 ENDUIT SUR COUR- 1820 

 16, rue Chevreul  

Ref fiche immeuble : A07 103 
Hôtel construit en 1820 de style néoclassique. Dans un état sanitaire 
assez dégradé, il présente beaucoup de menuiseries d’origine. Ainsi, les 
châssis de fenêtres, et volets des RDC, R+1, R+2 de l’hôtel sont d’origine 
avec des vantaux à grands carreaux et fermeture à espagnolette. Les 
fenêtres du RDC de la façade postérieure ont été remplacées à la fin du 
XIXe 

Situation : Logis principal, façades sur rue et sur cour, 1er étage. 

Hypothèse teinte d’origine : 

VERT D’EAU SOUTENU 
Sous l’enduit chaux-sable actuel, un badigeon blanc couvrant les maçonneries de schiste et tuffeau a été retrouvé sans qu’on puisse déterminer si il s’agit d’un état transitoire 
ou une finition durable. Des traces d’une teinte rouge brique en soubassement ont été identifiées sur le badigeon mais restent trop fragmentaires. 
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Stratigraphie 
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1 –actuelle : enduit   chaux sable 

 

 

 

 

 

2 – Badigeon blanc  cordé 

 

3 – Support : pierre 
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Stratigraphie avec la charte de couleurs 
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N°18 PORTE-FENETRE A GRANDS CARREAUX - 1820 

 

16, rue Chevreul Description générale :  
Pièce d’appui à jet d’eau en doucine et gorge en feuillure. 
Les vantaux vitrés sont divisés en 3 grands carreaux. 
Les Battants du milieu ferme par un système à mouton et gueule-
de-loup. Jonction ouvrant et dormant à noix et contre-noix. 
La rotation des vantaux est assurée par des fiches à 3 nœuds   
La fermeture des vantaux est assurée par une espagnolette, 
toutes les poignées sont similaires en forme de carré curviligne 
ajouré 
 
Datation : Châssis correspondant au modèles de la première 
moitié du XIXe siècle donc vraisemblement d’origine (1820) 
 

Ref fiche immeuble : A07 103 
Hôtel construit en 1820 de style néoclassique. Dans un état sanitaire 
assez dégradé, il présente beaucoup de menuiseries d’origine. Ainsi, les 
châssis de fenêtres, et volets des RDC, R+1, R+2 de l’hôtel sont d’origine 
avec des vantaux à grands carreaux et fermeture à espagnolette. Les 
fenêtres du RDC de la façade postérieure ont été remplacées à la fin du 
XIXe 

Situation : Logis principal, façades sur rue et sur cour, 1er étage. 

 
Sous plusieurs couches de peintures, une teinte vert d’eau sur une couche d’impression a été retrouvée. Sa présence a été identifiée sur l’ensemble des fenêtres sur rue du 
1er étage. Elle constitue très probablement la teinte d’origine de ces châssis. 

A B 
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Stratigraphie 

Fenêtre A                                                                                                                                                                                           Fenêtre  B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – teinte actuelle : Gris 

 

 

 

 

 

2 – Beige 

 

3 – Blanc cassé 

 

 

4 –Gris 

 

 

 

 

 

 

5 – Gris Vert d’eau 

 

       Impression 

 

6 – Support : bois 
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PSMV ANGERS - Etude colorimétrique – Fiche d’analyse stratigraphique 

 

 

 

 

 
 

N°19 Enduit –  Ancien Régime 

 

18, rue Donadieu de Puycharic 
Hôtel dit "maison de Cunault" ou "Saint-Maurille" 

 

Ref fiche immeuble : C09 205 
Bâtiments annexes de l'hôtel dit maison Cunault organisés autour de la 
cour antérieure. Le corps d'entrée en partie protégé est l’œuvre de 
l'architecte J.Delespine réalisée dans le milieu du XVIe siècle. En façade 
sur rue, le RDC en schiste témoigne peut-être d’une campagne de 
construction antérieure. Un portail monumental a été créé vers 1733 
tandis que sur la porte cochère a p-e été bouchée à cette occasion. 

Situation : Façade sur rue : RDC. A comparer avec façade sur cour 

 
Façade sur rue :Façade et enduit très stratifiés, sans lisibilité nette des différentes campagnes de finitions de façade. Sur la partie en schiste, des traces d’un badigeon sous 
l’enduit chaux-sable ont été identifiées. Toutefois rien ne permet d’affirmer qu’il s’agit d’une finition à part entière 
Façade sur cour : Simple enduit chaux-sable (dégrossi + finition) sur moellons de schiste 



 

PSMV Angers – Etude stratigraphique n° 19        

 

Stratigraphie 

 

 

 

  

Localisation du sondage 

1 –  

 

2 –  

 

3 –  

 

4 – 

 

 

5 – 

 

 

6 – 

 

 

7 – 
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Stratigraphie avec la charte de couleurs 
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PSMV ANGERS - Etude colorimétrique – Fiche d’analyse stratigraphique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N°20 Portail – v.1733 

 

18, rue Donadieu de Puycharic 
Hôtel dit "maison de Cunault" ou "Saint-Maurille" 

Description générale :  
Porte cochère inscrite dans un portail monumental à pilastres 
doriques et arc segmentaire de style Régence. 
-Imposte fixe à grands cadres à motifs géométriques et 
moulurations fortes à contre-dépouille. 
-2 vantaux dont 1 à porte-guichet, constitués de planches 
verticales régulières étroites à couvre-joint, cloutées sur une 
structure menuisée visible au revers. 
Datation :  
La date de 1733 est donnée par l’inventaire. Le portail semble 
cohérent avec cette datation bien que le style de mouluration de 
l’imposte semble un peu tardif pour cette époque. L’aspect des 
vantaux n’est pas cohérent avec l’imposte et indique peut-être 
une reprise postérieure 

Ref fiche immeuble : C09 205 
Bâtiments annexes de l'hôtel dit maison Cunault organisés autour de la 
cour antérieure. Le corps d'entrée en partie protégé est l’œuvre de 
l'architecte J.Delespine réalisée dans le milieu du XVIe siècle. Un portail 
monumental a été créé vers 1733. 

Situation : Façade sur rue : RDC. Imposte et vantaux à comparer 

 
Une teinte gris-vert a été retrouvée de manière répartie à la fois sur l’imposte, les vantaux et les éléments de ferronneries. Il pourrait s’agir de la teinte d’origine qui apparait 
néanmoins assez claire pour cet imposant portail sur rue. 
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Localisation du sondage 

1 – rouge bordeaux actuel 

 

2 – rouge plus clair 

 

3 – 2 couches  

décor faux bois ? 

brun (glacis) 

ocre jaune épais 

 

4 – gris vert 

 

 

5 – bois 



 

PSMV Angers – Etude stratigraphique n° 20        

 

Stratigraphie avec la charte de couleurs 
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PSMV ANGERS - Etude colorimétrique – Fiche d’analyse stratigraphique 

 

 

 

 

N°21 Ferronneries de balcon –  1840 

 

Maison – 22 bd du Roi-René 
Hôtel Besnier 

Description générale :  
Garde-corps en fonte moulée.  
Composition à symétrie centrale de rosaces et palmettes 
 
Datation : Ferronneries d’origine (1840) Ref fiche immeuble : A31 584 

Hôtel latéral d'un ensemble concerté à 3 unités, en cohérence avec la 
séquence d'hôtels particuliers du boulevard.  Cet édifice constitue 
l'exemple le mieux conservé de l'opération. Outre des façades et espaces 
libres proches de l'état d'origine, les intérieurs présentent une 
distribution et des décors bien préservés. Les balcons filants en fonte 
moulée préfigurent les opérations de la 2nde moitié du XIXe 

Situation : Balcons sur rue 

 
Couches de peinture très lacunaires , très peu solidaires du support. Une première couche vert a été identifiée sans pouvoir affirmer qu’il s’agisse de la teinte d’origine. 
Néanmoins des teintes similaires ont été retrouvées sur les menuiseries extérieures et la teinte verte parait cohérente avec l’ensemble. 
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Stratigraphie 

 

 

 

  

1 – gris actuel 

 

2 – vert 

 

3 – minium 

 

4 – fer 

Localisation du sondage 
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Stratigraphie avec la charte de couleurs 
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PSMV ANGERS - Etude colorimétrique – Fiche d’analyse stratigraphique 

 

 

 

 

N°22 Fenêtres et porte-fenêtres à grands carreaux –  1840 

 

Maison – 22 bd du Roi-René 
Hôtel Besnier 

Description générale :  
Fenêtres en plein cintre composées  
-d’un bâti dormant à imposte fixe en plein cintre à montant 
médian. 
-De deux vantaux vitrés divisés en 2 grands carreaux 
Les Battants du milieu ferme par un système à mouton et gueule-
de-loupJonction ouvrant et dormant à noix et contre-noix. 
La rotation des vantaux est assurée par des fiches à 3 nœuds   
La fermeture des vantaux est assurée par une espagnolette, 
toutes les poignées sont similaires en forme de coeur à palmette 
 
Datation : Châssis correspondant aux modèles de la première 
moitié du XIXe siècle donc vraisemblement d’origine (1840) 
vitrage et petits bois remplacés récemment. (double vitrage) 

Ref fiche immeuble : A31 584 
Hôtel latéral d'un ensemble concerté à 3 unités, en cohérence avec la 
séquence d'hôtels particuliers du boulevard.  Cet édifice constitue 
l'exemple le mieux conservé de l'opération. Outre des façades et espaces 
libres proches de l'état d'origine. Les fenêtres à grands carreaux encore 
en place ont été fortement remaniées avec la mise en place de doubles 
vitrages. 

Situation : Façade sur rue : RDC et 1er etage 

 
Teinte gris-vert retrouvée sur l’ensemble des menuiseries extérieures sur rue (compris volets, grille d’imposte, excepté volets 1er étage décapés). Ces résultats permettent 
d’affirmer que cette teinte a été mis en œuvre dès l’origine 
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Stratigraphie  

 

 

 

  

1 – blanc actuel 

 

2 – gris 

 

3 – gris vert 

 

4 – bois 

Localisation du sondage 
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Stratigraphie avec la charte de couleurs 
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N°23 Porte piétonne –  1840 

 

Maison – 22 bd du Roi-René 
Hôtel Besnier 

Description générale :  
Porte piétonne à imposte fixe plein-cintre vitrée. 
 
 
  
 
 
 
Datation : Les vantaux ont possiblement été remaniés (présence 
de crémone, les baguettes et moulurations semblent légèrement 
différentes du n°24 = à vérifier in situ) . Vitrage de l’imposte 
remanié avec un double vitrage . 

Ref fiche immeuble : A31 584 
Hôtel latéral d'un ensemble concerté à 3 unités, en cohérence avec la 
séquence d'hôtels particuliers du boulevard.  Cet édifice constitue 
l'exemple le mieux conservé de l'opération. Outre des façades et espaces 
libres proches de l'état d'origine, les menuiseries sont encore en place 
dont la porte bâtarde à imposte fixe. 

Situation : Façade sur rue : RDC  

 
Les stratigraphies différentes de l’imposte et des vantaux permettent de confirmer que ces derniers sont probablement postérieurs et contemporains de la teinte faux-bois. 
L’imposte témoigne d’une premiere couche vert soutenu, assez cohérente avec les châssis de fenêtres bien que plus saturée , elle est probablement d’origine. La teinte de la 
grille est similaire à celle des fenêtres sur rue, gris vert.  
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Stratigraphie 

 

 

 

  

1 – teinte actuelle 

 

2 – gris bleu 

 

3 – 2 couches  

décor faux bois ? 

brun (glacis) 

ocre jaune épais 

 

4 – vert 

 

 

5 – bois 

Localisation du sondage 
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Stratigraphie avec la charte de couleurs 
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Stratigraphie 

 

 

 

  

Localisation du sondage 

1 – teinte actuelle 

 

2 – gris bleu 

 

3 – 2 couches  

décor faux bois ? 

brun (glacis) 

ocre jaune épais 

 

4 – bois 



PSMV Angers – Etude stratigraphique n° 23        

 

Stratigraphie avec la charte de couleurs 
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Stratigraphie 

 

 

 

  

1 – teinte actuelle 

 

2 – gris bleu 

 

3 – gris vert 

 

4 – fer 

Localisation du sondage 
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Stratigraphie avec la charte de couleurs 
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N°24 ENDUIT PLEIN A LA CHAUX SUR MUR MITOYEN 

 

10, boulevard Carnot  

Ref fiche immeuble : B36 012 
Hôtel constuit en 1843 qui developpe un style Néo-Renaissance très 
précoce pour la région angevine. La façade postérieure ainsi que les 
murs mitoyens présentaient à l’origine un enduit couvrant à la chaux sur 
des moellons de schiste dont il reste des vestiges sur le mur mitoyen Est.  

Situation : Mur mitoyen sud-est, paroi sur cour en partie basse. 

Hypothèse teinte d’origine : 

 
L’ enduit chaux sable peu adhérent révèle des finitions antérieures sur le tuffeau :  un badigeon rouge orangé sur un badigeon beige (sans décors de faux-joint identifié). 
Cette couche est très localisée au niveau du chaînage. Aucune trace de badigeon sur les maçonneries de schiste. 
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1 – Enduit actuelle : mortier sable gros 

 

 

2 – badigeon ton brique 

 

3 – badigeon blanc 

 

 

4 –– Support : pierre jiontoyé 
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 Stratigraphie avec la charte de couleurs 
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PSMV ANGERS - Etude colorimétrique – Fiche d’analyse stratigraphique 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°25 PORTE-FENETRE A GRANDS CARREAUX - 1843 

 

10, boulevard Carnot Description générale :  
Les vantaux vitrés sont divisés en 3 grands carreaux et une partie 
basse pleine en bois. 
Les Battants du milieu ferme par un système à mouton et gueule-
de-loup. 
La rotation des vantaux est assurée par des fiches à 3 nœuds 
La fermeture des vantaux est assurée par une espagnolette 
 
Datation : Châssis correspondant au modèles de la première 
moitié du XIXe siècle donc vraisemblement d’origine ( 1843) 
 

Ref fiche immeuble : B36 012 
Hôtel constuit en 1843 qui developpe un style Néo-Renaissance très 
précoce pour la région angevine. Les façades et menuiseries sont 
d’origine mais présentent un état sanitaire assez dégradé. Les châssis de 
fenêtres, portes fenêtres et volets des RDC et R+1 de l’hôtel sont 
d’origine avec des vantaux à grands carreaux et fermeture à 
espagnolette. 

Situation : Logis principal, façade sur rue, 1er étage. 

: 

 Les menuiseries (fenêtres et contrevents) présentent uniformément une teinte gris-bleu soutenue constitue très probablement la nuance d’origine 
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Stratigraphie 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – teinte actuelle : Blanc cassé 

 

 

2 – blanc  

 

3 – Gris clair (légèrement bleuté) 

 

 

4 – Beige rosé  

 

 

 

 

 

 

 

 

5 – Gris bleu soutenu  

 

 

6 – Support : bois 
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Fenêtre Rez de chaussée 
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 Stratigraphie avec la charte de couleurs 
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PSMV ANGERS - Etude colorimétrique – Fiche d’analyse stratigraphique 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°26 PORTE COCHERE - 1843 

b  

10, boulevard Carnot Description générale :  
Porte cochère à deux larges vantaux bois et porte guichet. 
Vantaux divisés en 2 panneaux bois à platebande jusqu’aux ¾ de 
la hauteur . Partie haute des vantaux ajourée en grille de fonte à 
motif de treillis losangé.  
 
Judas en fonte à motif de grecques 
Anneau d’attache acier à tête de chien en cuivre ou bronze 
 
Datation : Porte correspondant au modèles de la première moitié 
du XIXe siècle donc probablement d’origine ( 1843) 

Ref fiche immeuble : B36 012 
Hôtel constuit en 1843 qui développe un style Néo-Renaissance très 
précoce pour la région angevine. Les façades et menuiseries sont 
d’origine mais présentent un état sanitaire assez dégradé.  

Situation : Logis principal, façade sur rue, RDC 

 Teinte d’origine probable : décors de faux-bois (chêne ?) avec ferronneries noires 
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Stratigraphie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 –Teinte actuelle : gris 

 

2 – Gris (teinte identique)  

 

 

3– Blanc (préparation) 

 

4– Noir (trace) 

5 – Vert 

6 – Vert plus clair 

 

7 – Faux-bois : 

 Glacis(trace) 

 Ocre jaune 

 

8 – Support : bois 
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grille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 –Teinte actuelle : Rouge brun 

 

2 – Gris bleu  

 

 

3– Noir 

 

4– mastic 

5 – noir 

6 – minium 

 

 

7 – Support : fonte 
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PSMV ANGERS - Etude colorimétrique – Fiche d’analyse stratigraphique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°27 PORTE COCHERE – 3e quart XIXe 

 

19, rue Desjardins Description générale :  
Porte cochère à deux larges vantaux bois 
Partie basse à simple panneau bois à platebande. Partie haute des 
vantaux ajourée en grille de fonte à motif de treillis losangé. 
 
Datation : La porte est cohérente avec la datation du logis 
principal du 3e quart du XIXe s. 

Ref fiche immeuble : F08 308 
Hôtel construit dans le 3e quart du XIXe siècle en concertation avec le 
n°21. Malgré des ravalements drastiques en façade les dispositions 
intérieures sont assez bien conservées. Les communs encore en place 
présentent une porte cochère et quelques fenêtres d’origine. 

Situation : Communs, façade principal, RDC 
Situation exemples secondaires : Porte cochère en façade sur rue  

 Une teinte rouge-brun a été retrouvée de manière répartie et constitue probablement la teinte d’origine 

Similitudes des façades : 

des n°19 et n° 21 rue 

Desjardins 
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 Façade : 19 rue 

Desjardins 
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Constatation : A l’ouverture des portes battante nous observons 

d’ores et déjà trois interventions ; 

- Gris anthracite récemment réalisée (sans ouvrir les portes) 

- Vert  

- Faux bois 
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Stratigraphie 
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 Stratigraphie avec la charte de couleurs 

 

1 – teinte actuelle : Gris anthracite 

 

 

2 – Vert 

 

 

3 – Décor Faux-bois : 

 Glacis à l’huile 

 Couche de fond : ocre jaune 

 Enduit gras : préparation blanche 

 

 

 

4 – Rouge brun 

   

 Impression rosée 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 – imprégnation à l’huile 

 

6 – Support : bois 

Localisation du sondage 
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Commentaire : 

Les façades des deux 

immeubles au n° 19 et n° 21 

sont également proches 

dans leurs polychromies 

(bien que n’ayant pas réalisé 

de sondages au n° 21, nous 

pouvons constater sur la 

porte cochère une 

cohérence entre deux 

teintes : 

Teinte verte et faux bois  
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Grille de la partie haute de la porte 
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           Stratigraphie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 -      Teinte actuelle : gris antracite 

 

2 -    Noir 

3 -     BRUN Bronze vernis 

4 -    Rouge Orange minium de plomb 

5 -     Support : métal (ferreux) 

La teinte brune (3) rappelle les poignées de la porte 

Localisation du sondage 
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 Stratigraphie avec la charte de couleur 
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PSMV ANGERS - Etude colorimétrique – Fiche d’analyse stratigraphique 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°28 1/2 FERRONNERIES GARDE-CORPS – 3e quart XIXe 

 

19, rue Desjardins Description générale :  
Garde-corps composés d’un panneau en fonte moulée surmonté 
d’une lisse en bois.  
Le garde-corps est scellé sur le tableau de la baie sans support en 
partie basse. 
Sur rue, le panneau présente un motif central d’entrelacs neo-
XVIIIe. Sur cour, les garde-corps présentent des motifs verticaux 
répétitifs d’esprit neo-XVIIe. 
 
Datation : 3e quart du XIXe s. 

Ref fiche immeuble : F08 308 
Hôtel construit dans le 3e quart du XIXe siècle en concertation avec le 
n°21. Malgré des ravalements drastiques en façade les dispositions 
intérieures et les ferronneries des étages courants ont été assez bien 
conservées. 

Situation : Façade sur rue et façade sur cour, étages courants. 

 Une teinte blanc cassé a été retrouvée sur les garde-corps et constitue probablement la teinte d’origine des ferronneries de la façade sur cour 
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 Stratigraphie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – teinte actuelle : Blanc  

 

 

 

2 – orangé (teinte minium de plomb) 

 

 

 

 

3 – Gris soutenu  

4 – Gris plus clair 

 

 

 

 

 

 

4 – blanc cassé (préparation ?) 

5 – minium de plomb 

6 – Support : fer 
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PSMV ANGERS - Etude colorimétrique – Fiche d’analyse stratigraphique 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°28 2/2 FERRONNERIES GARDE-CORPS – 3e quart XIXe 

 19, rue Desjardins Description générale :  
Garde-corps composé d’un panneau en fonte moulée surmonté 
d’une lisse en bois.  
Le garde-corps est scellé sur le tableau de la baie sans support en 
partie basse. 
Sur rue, le panneau présente un motif central d’entrelacs neo-
XVIIIe. Sur cour, les garde-corps présentent des motifs verticaux 
répétitifs d’esprit neo-XVIIe. 
 
Datation : 3e quart du XIXe s. 

Ref fiche immeuble : F08 308 
Hôtel construit dans le 3e quart du XIXe siècle en concertation avec le 
n°21. Malgré des ravalements drastiques en façade les dispositions 
intérieures et les ferronneries des étages courants ont été assez bien 
conservées. 

Situation : Façade sur rue et façade sur cour, étages courants. 

 
Une teinte gris soutenu (sur un couche de minium de plomb) a été retrouvée sur les garde-corps sur rue et constitue probablment la teinte d’origine des ferroneries de la 
façade sur rue 
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Stratigraphie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – teinte actuelle : gris anthracite 

 

 

 

 

 

2 – blanc  

 

3 – orangé (teinte minium de plomb) 

 

 

4 – Gris soutenu  

 

 

 

 

5 – Gris soutenu plus clair 

  

6 – minium de plomb 

 

 

6 – Support : fer 
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EtudE colorimétriquE

LES  ENSEMBLES ORDONNANCÉS

Exemples d’harmonies
  Rue du Mail
  Rue Botanique
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ruE du mail
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ENSEIGNEEnseigne EnseigneEnseigneEnseigneEnseigneEnseigneEnseigne

ruE du mail

Principe d’intervention colorée sur l’ensemble ordonnancé Rue du Mail
La mise en couleur ne porte que sur les éléments ponctuels: devantures commerciales, menuiseries, volets, porte d’entrée et ferronneries. 
La plupart des façades sont en pierre de tuffeau, certaines façades en étage sont enduites mais restent dans les tonalités de blanc cassé 
et d’ocre clair.

• Pour accentuer l’effet d’ordonnancement et conserver la qualité de l’architecture sur ces ensembles très cohérent, les menuiseries et 
volets seront d’une seule tente claire se rapprochant de la couleur de la pierre (tuffeau blanc cassé). De même, les ferronneries des 
balcons filants seront traitées de façon identique (forme et couleur).

• Les couleurs des portes d’entrée  sont à choisir dans le nuancier correspondant à la typologie de bâti (nuancier 3). Si la porte de 
l’immeuble est intégrée à la devanture, la couleur de la porte sera la même que celle de la devanture.

• Les couleurs des devantures commerciales en applique ou en feuillure sont à choisir dans le nuancier des devantures. 

Ce qu’il ne faut pas faire...

• Peindre les pierres de taille 
• Utiliser plusieurs couleurs pour 

les devantures
• Utiliser une peinture trop bril-

lante, privilégier des produits 
mats ou légèrement satinés

EXEmPlE d’HarmoNiES

ND-30

N3-P13 N3-P14

ND-02ND-22ND-26

N3-P12

ND-27ND-12

N3-P08

ND-06

N3-P10

ND-31
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ruE BotaNiquE
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EnseigneENSEIGNE
ENSEIGNEEnseigneENSEIGNE

ENSEIGNE

ruE BotaNiquE

Principe d’intervention colorée sur l’ensemble ordonnancé Rue Botanique
La mise en couleur ne porte que sur les éléments ponctuels: devantures commerciales, menuiseries, volets, porte d’entrée et ferronneries, 
les façades sont en pierre de tuffeau. 

• Pour accentuer l’effet d’ordonnancement et conserver la qualité de l’architecture sur ces ensembles très cohérent, les menuiseries et 
volets seront d’une seule tente claire se rapprochant de la couleur de la pierre (tuffeau blanc cassé). De même les ferronneries seront 
traitées de façon identique (forme et couleur).

• Les couleurs des portes d’entrée  sont à choisir dans le nuancier correspondant à la typologie de bâti (nuancier 3). Si la porte de 
l’immeuble est intégrée à la devanture, la couleur de la porte sera la même que celle de la devanture.

• Les couleurs des devantures commerciales en applique ou en feuillure sont à choisir dans le nuancier des devantures. 

EXEmPlE d’HarmoNiES

N3-P13

ND-30Ral 7016ND-12ND-27

N3-P09

ND-02

N3-P05

ND-23

N3-P16

N3-F08

Ce qu’il ne faut pas faire...

• Peindre les pierres de taille 
• Utiliser plusieurs couleurs pour 

les devantures
• Utiliser une peinture trop bril-

lante, privilégier des produits 
mats ou légèrement satinés
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PSMV ANGERS - Etude colorimétrique – Fiche d’analyse stratigraphique  

  

  

N°30 Ferronneries (balcon et grille de clôture) –  1925 

 

Maison – 14 Place la Paix Description générale :  
Motif central de vase stylisé. 
Volutes et ondulations de style Art-déco. 
 
 
Datation : Ferronneries d’origine (1925) 

Ref fiche immeuble : D27 187 
Maison de style Art Déco construite en 1925, implantée en équerre et 
orientée sur un espace de jardin. La maison présente de nombreux 
éléments de modénature et de décors marqueurs de sa période d'origine 
(encadrements de baies en brique, sols mosaïqués, motifs géométriques 
sur grille et garde-corps, vitraux, fenêtre thermale). 

Situation : Balcon et Clôture sur place de la Paix 

 
Balcon sur rue du 1er étage : vert foncé presque noir retrouvé par endroits sur une couche de minium, le grand nombre de couches de peinture permet de considérer cette 
teinte comme d’origine. 
Clôture de jardin : une teinte noire sur minium apparait comme étant la teinte d’origine, elle a été retrouvée sur des éléments mal décapés et difficilement accessibles. 
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Stratigraphie 

 

 

 

  

Localisation du sondage 

1 – gris anthracite teinte actuelle 

 

2 – vert 

 

3 – vert plus sombre 

 

4 – minium 

 

 

5 – vert foncé (presque noir) 

 

 

6 – minium  

 

 

7 – fer 
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Stratigraphie avec la charte de couleurs 
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Stratigraphie 

 

 

 

  

Localisation du sondage 

1 – blanc teinte actuelle 

 

2 – beige clair 

 

3 – gris clair 

 

4 – noir 

 

 

5 – minium 

 

 

6 – fer 
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Stratigraphie avec la charte de couleurs 
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